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Verlegung und Reinigung Naturecore

Naturecore wird aus tUberwiegend natirlichen und nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.

Die Verlegung von Naturecore ist einfach, wenn die folgenden Punkte beachtet werden:

1. Untergrund

Zum Verlegen von Naturecore eignen sich alle Untergriinde, die eben, fest, rissefrei und trocken sind
und bleiben (siehe auch VOB Teil C, DIN 18365, Bodenbelagarbeiten, BEB Merkblatt Beurteilen und
Vorbereiten von Untergriinden im Alt- und Neubau, sowie die jeweiligen einschlagigen Vorschriften).

Dichte, nicht saugende Untergriinde, zum Beispiel Gussasphalt und grundierte Estriche, missen bei
Verwendung von Dispersionsklebstoffen in ausreichender Dicke (empfohlen werden ca. 2 mm)
gespachtelt werden. Dafur eignen sich von den Werkstofflieferanten empfohlene, spannungsarme
Spachtelmassen. Bitte beachten Sie die detaillierten Produkt- und Ausfihrungsempfehlungen der
Hersteller.

Fur die Restfeuchte der verschiedenen Estriche gelten bei normaler Estrichdicke, d.h. nicht wesentlich
Uber den Mindestforderungen der DIN 18 560, folgende Erfahrungswerte:

Estrichart zulassige Restfeuchte in CM-%
Calciumsulfat- und Calciumsulfatflie3estrich <05
-Heizestrich <0,3
Zementestrich <20
-Heizestrich <18

2. Aufmald und Bedarfsermittlung

Fur eine optimale Flachenaufteilung werden die Flachen aufgemessen und eingeteilt (Schnurschlag).
Bei Turéffnungen bzw. Durchgangen wird mit vollen Formaten die beste Optik erreicht. Flr das Aufmald
wird die zu belegende Flache mit einer der Erfahrung entsprechenden Zugabe zugrunde gelegt, die bei
schiefwinkeligen oder runden Flachen gréR3er sein muss als bei geraden.

3. Lagerung, Klimatisierung und Verlegebedingungen

Eine sachgerechte Lagerung und Akklimatisierung ist Voraussetzung fir ein verlegefreundliches
Naturecore.

Vor der Verlegung wird der Bodenbelag in trockenen, nicht zu warmen Raumen gelagert. Es dirfen
nicht mehr als acht Kartons Ubereinandergestapelt werden. Bei zu niedrigen Temperaturen kann eine
mangelfreie Verlegung von Naturecore nicht gewéhrleistet werden. Eine Verlegung nach den Regeln
des Faches setzt eine Raumtemperatur von mind. +18 °C voraus. Wéahrend der Verlegearbeiten ist aber
nicht nur die Raumtemperatur wichtig, sondern auch die Temperatur des Untergrundes muss bei
mindestens +15°C und auf FuBbodenheizung im Betrieb zwischen +18°C und +22°C liegen. Die relative
Luftfeuchte soll maximal 65 % (ideal sind 40 % bis 60 %) betragen. Diese klimatischen Bedingungen
sind 3 Tage vor Beginn der Vorarbeiten und mindestens 7 Tage nach Fertigstellung beizubehalten.
Auch bei geeigneten Temperaturen missen die Belage vor der Verlegung mind. 24 Stunden im
geschlossenen Karton akklimatisiert werden. Die Ware ist unmittelbar nach der Entnahme aus
dem Karton zu verkleben. Farbgleichheit wird vom Hersteller durch Lieferung aus einer Anfertigung
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dargestellt, die durch dieselbe Anfertigungsnummer gekennzeichnet ist. Geringe Abweichungen im
Farbton sind dennoch nicht vollig auszuschlieBen. Es ist darauf zu achten, dass jeweils in einem Raum
nur ein und dieselbe Nummer der Fabrikationscharge verlegt wird.

4. Verlegen von Naturecore

4.1 Klebstoffe
Als Klebstoff empfehlen wir ausschlie3lich UZIN UZ 90 der UZIN UTZ AG, Dieselstr. 3,
D - 89079 Ulm, Tel. 0731 — 4097258, www.uzin-utz.com

Der Klebstoffauftrag erfolgt vollflachig mit der Spachtelzahnung B1. Bitte beachten Sie auch die
Verarbeitungsempfehlungen des Klebstoffherstellers. Die ausreichende Benetzung der Belagsriickseite
ist wahrend des Verlegens laufend zu kontrollieren.

4.2 Verlegung

Die Planken werden unverfugt verlegt. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass nur mit sauberen
Schuhen mit weichen Sohlen gearbeitet wird. Sauberkeit bei der Verlegung vermeidet optische Mangel.
Missen Naturecore Planken angepasst werden, sind sie an der Oberseite mit einem Trapezmesser
anzuritzen und dann mit einer Hakenklinge zu schneiden.

Nach Auftragen des Klebstoffes und nach einer Abluftezeit von 5-10 Minuten beginnt die Verlegung von
den als Anhaltspunkt oder -linie ausgelegten Planken. Die Wahl der richtigen Zahnung (B1) und das
rechtzeitige Auswechseln dieser, sowie griindliches 2-maliges Anwalzen des Bodenbelages mit einer
schweren Gliederwalze (50 kg) sind zur Benetzung der Ruckseite unerlésslich. Gegebenenfalls muss
dies wahrend des Abbindezeitraums des Klebstoffes wiederholt werden.

Die Benetzung der Riickseite ist wahrend der Arbeiten laufend zu tberprifen.

a) Parallel-Verlegung

Vor dem Verlegen wird durch Schnurschlag eine Parallele zur Hauptfront des Raumes festgelegt. Der
Wandabstand betragt ein Mehrfaches der PlankengrofRe abzlglich ca. 1 cm. In Fluren kann diese
Messung statt von der Wand auch von der tiefsten Turschwelle aus vorgenommen werden. Auf der
ermittelten Linie wird der Anfangspunkt markiert.

Er wird so bestimmt, dass an besonders ins Auge fallenden Stellen, z. B. am Haupteingang, nur nahezu
volle Platten verlegt und keine schmalen Streifen eingesetzt werden. Vom Anfangspunkt aus wird jetzt
entlang des Schnurschlages eine Reihe Planken lose aufgelegt und mit Plankenstapeln oder -kartons
beschwert.

Bei groRen Raumen bleibt diese Plankenreihe liegen, bis das angrenzende Feld verlegt ist, um
Versetzungen zu vermeiden. Bei kleinen Raumen genigt es, eine Platte als Anhaltspunkt liegen zu
lassen.

b) Diagonal-Verlegung

Zunachst wird der Raum symmetrisch aufgeteilt und die Raumachse durch Schnurschlag festgelegt.
Nun stellt man fest, wie die Planken an den Wéanden und am Haupteingang auslaufen. Das gleiche gilt
fur den Anfangspunkt. In unsymmetrischen Raumen wird durch Schnurschlag die Parallele in einer
Entfernung zur Hauptfront festgelegt. Auch hier ist zu bertcksichtigen, dass am Haupteingang nur
nahezu volle Planken, dazwischen jeweils halbe, niemals aber kleine Dreiecke liegen sollten. Dann wird
entlang des Schnurschlages eine doppelte Plankenreihe lose aufgelegt, wobei die erste Plankenreihe
mit den gegenuberliegenden Ecken auf dem Schnurschlag liegt und die zweite Plankenreihe diesen mit
den Ecken berihrt.

Bei groRen Raumen wird nun vom Anfangspunkt aus eine diagonale Plankenreihe aufgelegt und als
Grundlinie fir die Verlegung benutzt. In kleinen RAumen genligt es, eine Planke als Anhaltspunkt liegen
zu lassen. Die Randstlicke werden nach dem Kleben der Flache mit einer Haken- oder Trapezklinge
eingeschnitten.
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5. Naturecore auf FuRBbodenheizung

Naturecore kann grundsatzlich auf Untergrinden mit Fu3bodenheizung verklebt werden. Der
Warmedurchlasswiderstand ist so gering, dass er fir den Betrieb der Heizung praktisch ohne Bedeutung
ist (Fachinformation ,Schnittstellenkoordination bei  beheizten  FulRbodenkonstruktionen"),
herausgegeben vom Zentralverband Sanitéar Heizung Klima.

5.1 Die Nasskonstruktion

Bei Nasskonstruktionen sind die Heizrohre in einem schwimmenden Zement- oder Calciumsulfat-
Estrich eingebettet. Vor der Verlegung des Bodenbelages ist durch den Heizungsbauer dafiir Sorge zu
tragen, dass die Feuchtigkeit, die durch die Warmeeinwirkung ausgetrieben wird, vor der Verlegung
entweicht. Der Heizungsbauer hat tiber die hierzu durchgefihrten MaBhahmen des vorgeschriebenen
Auf- und Abheizens ein Protokoll auszuhandigen.

Eine Feuchtigkeitsprifung darf nur an den vom Estrichleger gekennzeichneten Messstellen
durchgefiihrt werden. Sollten keine Messstellen vorhanden sein, muss der Bodenleger gegenlber
seinem Auftraggeber schriftlich Bedenken geltend machen.

6. Reinigung und Pflege

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die schriftliche Pflegeanleitung fiir den Bodenbelag zu
Ubergeben. Siehe VOB DIN 18365, Teil C Abs. 3.1.4.

Die ,Naturecore Reinigungsempfehlung” (Objektbereich) steht kostenlos zur Verfiigung.

Sie kann unter Tel. 02241 2530 555 angefordert oder unter www.gerflor.de abgerufen werden.

7. Schutz der Leistung

Wegen der Gefahr der Beschéadigung ist es ratsam, die unverziigliche Abnahme oder Teilabnahme der
fertiggestellten Beldge geman § 12 VOB/B zu veranlassen.

Wenn ein besonderer Schutz fur eine vorzeitige Benutzung verlangt wird, ist der Belag vollflachig mit
geeigneten Abdeckmaterialien wie Filzpappe, Kunststoff-Folie 0. 4. abzudecken.

8. Besondere Hinweise

8.1. Burorollstuhle

Burorollstiihle mussen fur den Einsatz auf elastischen Bodenbeldgen mit Rollen Typ W nach EN 12529
ausgestattet sein, d. h. mit weichen Rollen in den vorgeschriebenen Abmessungen (50 mm
Durchmesser, 20 mm Laufflache, 100 mm Ballungsradius der Laufflache). Dies ist bei der Beschaffung
von neuen Rollstiihlen zu bertcksichtigen.

8.2 Verfarbungen
Gummi kann bei langerer Kontaktierung Verfarbungen auf allen elastischen Bodenbelégen hinterlassen,
die sich nicht mehr entfernen lassen. Als Ursachen kommen beispielsweise in Frage:

Autoreifen, Abdeckmaterialien, Rollen bzw. FifRe von Waschmaschinen, Kuhlschranken, Kinder-
wagen. Diese Verfarbungen entstehen nicht unmittelbar, sondern infolge Einwanderung von Stoffen und
anschlielender Belichtung.
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Wenn derartige Verfarbungen vermieden werden sollen, missen Rollen aus Polyurethan verwendet
werden. Ist dies nicht méglich, empfiehlt es sich, Unterlagsplatten zu verwenden.

Teerasphalte, Mineraldle, Fette, gefarbte Bohnerwachse, die mit dem Schuhwerk auf den Belag
eingeschleppt werden, kdnnen bei hellen Beldgen Verfarbungen im stark begangenen Bereich zur Folge
haben. Dies ist z. B. der Fall in R&umen, deren Zugang Uber geteerte Strafl3en fuhrt, in Kiichen oder in
Buros von Tankstellen und Reparaturwerkstatten.

8.3 Klebebander
Wenn Klebebander auf dem Belag zum Einsatz kommen, bitte Vertraglichkeit bei den jeweiligen
Herstellern erfragen.

8.4 Entsorgung
Private Entsorgung: mit normalem Hausmull/ Sperrmill mdglich.
Gewerbliche Entsorgung: Abfallschliisselnummer AVV 040210

9. Reinigung Naturecore

Damit Sie moglichst lange Freude an lhrem Boden haben, sollten Sie grundsétzlich Folgendes
beachten:

- Reduzieren Sie den Schmutzeintrag ins Gebaude durch ausreichend dimensionierte
Schmutzfangzonen.

- Verschmutzung fuhrt zu einem hoéheren Verschleil3 und ggf. zu Verfarbungen des Bodenbelags.

- Schmutz in kdrniger Struktur verstarkt die Scheuerwirkung auf der Belagsoberflache.

- Wahrend der Bauphase ist der Bodenbelag durch Abdecken zu schitzen.

- Scheuermittel oder starke Losemittel dirfen nicht als Reinigungsmittel eingesetzt werden.

- Aus hygienischen, werterhaltenden und &sthetischen Grunden sollte jeder Bodenbelag regelmaiig
gereinigt werden.

Bitte beachten Sie:

Abrasive Uberbeanspruchung der Bodenbelage, die zum Beispiel durch scharfkantiges Mobiliar,
Schmutzeintrag (z.B. Sand, Steinchen), standige Schub- und Fahrbewegungen auf immer gleichen
Flachenbereichen verursacht wird, stellen extreme Belastungen dar, denen kein Bodenbelag auf Dauer
unbeschadet zu widerstehen vermag. Um in dermafRen stark beanspruchten Bereichen, einen
vorzeitigen Verschleil3 des Bodenbelages zu vermeiden, kann hier der Bodenbelag durch Aufbringen
einer Einpflegeschicht geschiitzt werden.

9.1 Bauschluss- bzw. Baugrob-/ Baufeinreinigung

Bauverschmutzungen in Form von grobem Schmutz oder Staub auf dem Bodenbelag durch Saugen
oder Kehren entfernen.

a) Bei geringer Verschmutzung empfiehlt sich eine Nassreinigung, wobei dem Wischwasser ein Neutral-
oder Alkoholreiniger zugegeben wird.

b) Starke Verschmutzungen kdnnen mit einem Reinigungsautomaten oder einer Einscheiben-maschine
(beiges oder rotes 3M-Pad) und einem neutralen Reinigungsmittel entfernt werden. Alternativ kénnen
geeignete Grundreiniger (ph-Wert max.10) eingesetzt werden. Anschlie3end wird der Bodenbelag mit
klarem Wasser neutralisiert.
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9.2 Unterhaltsreinigung

Das zu wahlende Verfahren ist abhangig vom Grad der Anschmutzung, gegebenenfalls der Einpflege
und der Anforderung an Hygiene und Sauberkeit. Wenn die Anschmutzung es zulasst, kénnen trockene
Verfahren gewéhlt werden. Dadurch werden die Pflegekosten niedrig gehalten und die Umwelt durch
den geringen Chemikalieneinsatz geschont.

Beim Nass-/Feuchtwischverfahren werden dem Wischwasser vom jeweiligen Hersteller empfohlene
Alkohol- oder Neutralreiniger beigegeben.

Wurde der Bodenbelag beschichtet, missen die Unterhaltsreinigungsmittel auf die Beschichtung ab-
gestimmt werden.

Bei allen vorgenannten Reinigungsschritten ist stehende Nasse zwingend zu vermeiden.

9.3 Burostuhle / Mobel

Burorollstihle mussen fir den Einsatz auf elastischen Bodenbelédgen mit Rollen Typ W (weich) nach
EN 12529 ausgestattet sein. Mobiliar sollte dementsprechend mit weichen Unterlagen, wie z. B.
Filzgleiter versehen werden.
Mobelgleiter sind, wie der Bodenbelag selbst, regelmafiig zu reinigen und auf Beschédigungen zu
prufen, ggf. auszutauschen.

9.4 Klebebander

Wenn Klebebénder auf dem Bodenbelag zum Einsatz kommen, bitte die Vertraglichkeit bei den
jeweiligen Herstellern erfragen.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen ihre Giltigkeit.
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